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Daubengebinde
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Definition und Verwendung

Daubengebinde bestehen aus geraden oder gebogenen, gewdlbten Dauben aus Nadel- oder
Laubhdlzern mit einem oder zwei Boden. Die Benennung der Einzelteile eines Fasses, die
auch fiir andere Daubengebinde verwendet werden kann, kann den Abbildungen 1 und 2
entnommen werden.

Zu den Daubengebinden zéhlen Fasser, Bottiche, Butten, Buttl, Stiebiche, Desn, Rohre aus
Dauben, Lagln, Krautstuzn, Milchpitschn, Stanter, Amper, Metzen, Wasserbutten, Sechterln,
Schaffln und Trettschaff (= Morteltrog, von Dretten, SCHMELLER, 1983).

Fasser wurden nicht im bduerlichen Nebengewerbe hergestellt bzw. nicht exportiert. Was sich
dennoch an Fassern und fasséhnlichen Gebinden (z.B. Lagl) vorfand, waren Betriebsmittel fur
Wasser, Pech und Jauche. Im Schneeberggebiet wurden friiher hauptséchlich halboffene
Holzgebinde mit geraden Dauben erzeugt. Sie sind meist von kegelstumpfférmig* oder
zylindrisch, werden von Eisen- oder Holzreifen zusammengehalten und sind tiberwiegend aus
Nadelhoélzern gefertigt.

! Die Form des Kegelstumpfes hat gegeniiber der des Zylinders folgenden Vorteil: die schréggestellten Dauben
oder Daufeln wirken als schiefe Ebene, der Reifen wird beim Auftreiben immer fester; vgl. AST, Hiltraud und
Wilhelm, KATZER. Ernst (1970): Holzkohle und Eisen - Beitrag zur Volkskunde, Wirtschafts- und
Sozialgeschichte des Raumes um Gutenstein, Rudolf Trauner Verlag Linz, S. 103
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Da sehr viele Wiener Biirger selbst Weinbau betrieben, war die Versorgung der Stadt mit
Gebinden auf3erordentlich wichtig.

Holzgebinde kénnen in Mess- (Abb. 3 bis 9), Abscheide- (Abb. 10 bis 18), Transport- (Abb.
19 bis 31), Lager- (Abb. 32 bis 34) und sonstige Gebinde (35 und 36) eingeteilt werden.
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Abb 17 - Die wichtigsten Bauteile eines Weinfasses (Quelle: Maurer 1991)
Fig 17 - The significant units of a wine cask (Reference: Maurer 1991)

Abbildung 1

Benennung der Einzelteile eines Fasses.?
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Abb 16 - Gegeniiberstellung von gespaltenem und geschnittenem Daubenholz

(Quelle: Maurer, 1990)
Fig 16 - Comparison of splited and cuted stave wood {Reference: Maurer, 1990)

Abbildung 2
Herstellungsmoglichkeiten fiir die Dauben.®

2 Aus MAURER, R. (1991): Weinausbau im Oxhoft/Barrique. Rebe und Wein 44(10): 324-330 in
TEISCHINGER, Alfred Hrsg. (2006): Barrique — vom Baum zum Wein. Lignovisionen 7. Universitat fir
Bodenkultur Wien.

® Aus MAURER, R. (1990): Holz als FaRmaterial: Das HolzfaR, seine Eigenschaften und Wirkung auf den Wein.
Teil 4, Weinwirtschaft — Technik 126(7): 9-15 in TEISCHINGER, Alfred Hrsg. (2006): Barrique — vom Baum

zum Wein. Lignovisionen 7. Universitat fir Bodenkultur Wien.
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Messgebinde

Abbildung 3

Kohlstibich (Stutzl) zur Messung von Holzohle; Holzgebinde aus Fichtenholz (KLEIN, 2010), 3
Eiserne Reifen, am mittleren 2 gegenstédndige Handhaben; von Franz Wieser, Klostertal 20,
WeiRRenbauer; Foto: Grossinger, 1993.

Abbildung 4
Ein Wiener Kohlstibich entspricht It. ROTTLEUTHNER (1985) 0,122972 m3. *

4 ROTTLEUTHNER, Wilhelm (1985) Alte lokale und nichtmetrische Gewichte und Masse und ihre GréRen nach
metrischem System, Universitatsverlag Wagner, Innsbruck, S. 63



Historische Holzverwendung und Waldnutzung in der Schneebergregion — Zusammengesetzte Holzwaren
Hiltraud AST und Georg WINNER

Abbildung 5

Gebindertes KalkmaR aus Eichenholz (KLEIN, 2010). 3 Eisenreifen, der mittlere mit 2 Griffen.
Hohe: 43 cm, Durchmesser: 44 cm, bezeichnet mit %2 H 889; vom Pichlbauern in Gutenstein 36;
Foto: Grossinger, 1993.

Material  Hauplmo s
Zeichnung + Photo
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Abbildung 6

Ein Streichmal3; Y2 Metzten, eingebrannte Eichstempel: Doppeladler 1859, 3 Eisenreifen,
2 Eisengriffe. Mit einem Streichbrett, hochkant gefihrt, streicht man Gber das Bandeisen,
wodurch das gehdufte Korn abgestrichen wird. Foto: Grossinger, 1993.
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Abbildung 7

Hohlmass aus Holz fiir 2 Liter; zwei Eichungen von 1876 und 1912 durch Brandstempel
markiert; von Peter Krumbdck, Klostertal; Foto: Grossinger, 1993.

o
Abbildung 8
HohlmaR fur 5 Liter aus Eichenholz (KLEIN, 2010); zwischen den Daufeln am oberen Rand mit

breitkopfigen Nieten gegen mutwillige Veranderung gesichert; zahlreiche Brandstempel aus den
Jahen 1880 bis 1915; Foto: Grossinger, 1993.

Moreral - Houpimasse
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Abbildung 9

Metzengeschirr/Malgeschirr; ungeeicht daher geschaftlich nicht verwendbar; Foto: Grossinger, 1993.
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Abscheidegebinde
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Abbildung 10
Maischebottich aus Féhrenholz (KLEIN, 2010); Foto: Grossinger, 1993.

Abbildung 11

Honigschleuder; nahe beim Boden ist ein kleines Loch zum Ablaufen des Honigs; innen eine
hélzerne Einrichtung zum Schleudern, drei eiserne Reifen; von Peter Krumbdéck, Klostertal;
Foto: Grossinger, 1993.
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Abbildung 12

Schmalzdesn; konisches Gebinde, 4 Holzreifen, einer aus Eisen; sie diente zur Aufbewahrung von
Schweine- oder Butterschmalz; darin hdngend eine Grammelpresse mit durchlochter Wand. Die
Schraube gehort zur Presse; Griffe gedrechselt (siehe Skizze); von Johann Zwinz, Langapiesting.
Ein Vorfahre der Familie Zwinz hatte eine industriell gefertigte Grammelpresse kaufen und
heimbringen sollen. Er vertrank allerdings das Geld und musste so selbst eine aus Holz

anfertigen; Foto: Grossinger, 1993.

Abbildung 13

Ruhrkibel ohne Deckel mit SteRl; mit 5 Holzreifen. H/D: 43,5/24,5 cm; Butter wurde
in der Schneebergregion gestoRen und nicht gerthrt; Foto: Grossinger, 1993.
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Abbildung 14

Ruhrkibel mit Deckel und drei eisernen Reifen: Daubenhohe 53,5 cm, eine langere Daube dient
als Griff; Durchmesser 23 cm. Stel31 99,5 cm mit einer Scheibe mit 6 Lochern; vom Wagner
Klauser, Miesenbach; Foto: Grossinger, 1993.

Abbildung 15

Ruhrkibel mit zwei eisernen Reifen; der Deckel sitzt mit seinem Griff in einer Ausnehmung einer
Daube: Gesamthoéhe 55,5 cm, Durchmesser 21 cm, Ste3l 75,5 cm mit einer Scheibe mit 8 Léchern;
Foto: Grossinger, 1993.
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Material + Hauptmaosse
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Abbildung 16
Rihrkibel mit 2 Reifen (urspriinglich 3) mit SteRl und Deckel. Foto: Grossinger, 1993.

Abbildung 17

Butterfass H/D: 55/24 cm; Inschrift: Alfa Separator, industrielles Produkt; von Herrn Lehner,
Gutenstein; Die Rationalisierung der landlichen Hauswirtschaft brachte eine Umstellung zum

Butterrihren. Foto: Grossinger, 1993.
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Abbildung 18

Butterfass; H/D: 30/34 cm; das Rihren der Butter war in Gutenstein nicht gebrauchlich, Dauben
gebogen, professionelle Arbeit, erhalten vom Edenhof in Puchberg; Foto: Grossinger, 1993.

Transportgebinde

Materiol - Houptmasse

Zeichnung - Photo

Abbildung 19

Mehlschaff, MihImagl; oben Holzreifen, unten Eisenreifen, eine Handhabe; von Anton Lehner.
MuhImaRIn hatten blof3 einen einzigen Griff. Mit dessen Hilfe wéalzten die Mullerburschen das
volle MaBl mit drehender Bewegung. Da in der Hofmuhle kein Elevator vorhanden war, mussten
sie das sehr schwere MaRl schultern und leicht gebuickt die Stiegen hinaufschleppen;

Foto: Grossinger, 1993.
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Material - Houptmasse
Zeichnung - Photo

Abbildung 20

Mehlschaff mit Deckel und 3 eisernen Reifen. Nur ein einziger Griff, weil die Mehlschaffeln
gewalzt wurden, wenn sie voll waren. Uber die Stiege trug man die vollen Schaffeln auf der
Schulter. Foto: Grossinger, 1993.

Moteriol - Houptmasse
Leichnung - Photo

Abbildung 21

Mehlschaff aus der alten Hofmihle; von Hansi Bienert, Witwe des letzten Hofmuillers,
Gutenstein 31; Foto: Peter Seeberg, 2003.
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Abbildung 22

Zwetschkenbttl von Karl Heigl aus Dirnbach; in Peisching und Durnbach gab es viele
Zwetschkenbaume. Fam. Heigl war beriihmt fr Schnaps, man lieferte aber auch frische
Pflaumen nach Wien. Der Hof hatte dutzende solcher Biittln, die mit Stroh abgedeckt und
zugebunden wurden. Sie wurden liegend transportiert, so dass die Frichte unten beim Boden
nicht zerquetscht wiirden; deshalb auch die schlanke Form. Kaufte ein Wiener Haushalt ein
ganzes Buttl, gab der Bauer das Gebinde gratis dazu. Die Kéchinnen hackten daraus Spandin, die
in Wien rar waren. Das Buttenbinden war eine gering bewertete Handarbeit. Diese Butte war die
letzte auf Heigls Dachboden, tags zuvor hatte er alle anderen zu Brennholz gemacht.

Foto: Grossinger, 1993.

Abbildung 23

Brunnrohr aus 13 Dauben mit 4 mm Eisendraht 24 mal umwunden; allein auf 80 cm werden fast
12 m Eisendraht verbraucht. Muffe auch aus Dauben, etwa 20 cm hoch. Dies war eine
gewerbliche Binderarbeit aus der Zeit nach dem ersten Weltkrieg, als Eisenrohre knapp waren.
Solche Rohre konnten durch einfaches Zusammenklopfen immer wieder dicht gemacht werden.
Herr Schiefer erwarb eine Brunnleitung aus gebinderten Rohren von der Clevingschen
Forstverwaltung im 2. Weltkrieg fiir seine kleine Landwirtschaft. Laut Herrn Prack aus
Z6gersbach bei Lilienfeld, wurden solche Rohre im und nach dem 2. Weltkrieg von OHRAG
(Osterreichische Holz Rohr AG), Bes. Eduard Suppan erzeugt. Der Vorteil dieser Rohre war die
groRere Durchflussmenge im Vergleich zu gebohrten Rohren. Foto: Grossinger, 1993.
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Abbildung 24

Giellkarl; kleines Gebinde mit einseitig erhéhter Wand, 2 Blechreifen, 2 kurze Fif3e aus Band-
eisen, im Boden ein Loch mit Messingeinsatz; dient als Trichter zum Fillen der Weinfésser; aus
Guntramsdorf, erhalten vom dortigen Museumsleiter Dir. Ernst Wirth; Foto: Grossinger, 1993.

Material + Houptmasse
i

Zeichnung - Photo

Abbildung 25

Buttel; es diente fur den Sautrank im Hof und zum Trénken der Pferde unterwegs; neu gemacht
1965 von Peter Krumbdck fur den Film von Anton LEHNER; Foto: Grossinger, 1993.
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Abbildung 26

Kohlpechersechterl aus Tannenholz (KLEIN, 2010); vom Kohlpech verkrustet, Griff
abgebrochen; vom Bichlbauer in Gutenstein. Ein Sechterl ist ein kleines Gebinde mit einer
Handhabe und wird beim Melken und auch als Flussigkeitsmald verwendet; ein Schaff hingegen
hat zwei Handhaben (SCHMELLER, 1983).

Abbildung 27

Stanter; Gebinde aus der Weinwirtschaft; von Michael Glauber, GroR-Héflein, Burgenland,
Eisenstadter StraRe; Foto: Grossinger, 1993.

14
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Abbildung 28

Wasser-Fasschen mit schwach gewdlbten Dauben und ovalen Béden. L/B/H: 19/25/38 cm
Holzart: Eiche (KLEIN, 2010). Es diente unter anderem fiir den Transport von Most fiir den
Tagesbedarf der Holzknechte und Pecher; Foto: Grossinger, 1993.

Materiol - Houptmosse
Laichnung - Photo

Abbildung 29

Holzbutte mit Deckel und Verschlu mit 2 Trageriemen; von Barbara Schmidt, Lorbeergasse,
Gutenstein. Mit solche Butten wurde Wasser Tragen auf Almhttten oder wenn auf einem Hof die
nahe Trinkwasserquelle versiegt war und Wasser von weiter weg beschafft werden musste (z.B.
am Schweighof in Miesenbach); Foto:Grossinger, 1993.
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Abbildung 30

Pechbutte zum Tragen eingerichtet; oben mit 2 Brettern bis auf eine rechteckige Offnung
verschlieBbar; von Herrn Kdberl aus Pernitz; Foto: Grossinger, 1993.

Material - Haupimasse

Zeichnung - Photo

Abbildung 31

Weinhauerbutte von Anton Steiner in Reisenmarkt; zu diesem sehr heruntergekommenen Hof

gehdrte einst ein Weingarten bei Baden; Butte vom Kotbauern gegen das Zerlechsen (Zerfallen)

etwas zusammengenagelt; Foto: Grossinger, 1993.
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Lagergebinde
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Abbildung 32

Schmalzdesn mit Deckel; Foto: Grossinger, 1993.
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Abbildung 33

Krautstutzen mit 2 eisernen (urspringlich mindestens 3) Reifen aus Féhrenholz (KLEIN, 2010).
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Abbildung 34

Salzfasserl aus Eschenholz (KLEIN, 2010); wird in der Kuche aufgehangt; mit Dukaten
gefillt dienten sie auch bei Hochzeiten zur brauchtiimlichen Ubergabe der Mitgift;
Foto: Grossinger, 1993.

Sonstige Gebinde

Matarial - Houptmasse

Zaichnung  Pholo
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Abbildung 35

Weinpitsche, Vierteleimer mit 3 geschmiedeten Eisenreifen; Henkel geschnitzt aus einem Stiick
mit schmaler Daube; Eichenholz. Herkunft vermutlich aus dem Weinviertel;
Foto: Grossinger, 1993.
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Abbildung 36
Schaffel mit 2 Griffen und 2Eisenreifen aus Fichtenholz (KLEIN, 2010); Foto: Grossinger, 1993.

Herstellung

Fur die Herstellung von Gebinden gibt es viele verschiedene Lehren und Messgerate (Abb. 37

bis 43) sowie Hilfsgerdte und Werkzeuge (Abb. 44 bis 65).
Die Bottichbinderei ist unter anderem im Buch ,,Schwarzau im Gebirge* von Hiltraud AST

(2002)° dargestellt.

Lehren und Messgerate

=

Abbildung 37

Lehre fir Binder zum Anreif3en der Bohrldcher fiir die Dubeln zwischen den Bottichdauben
und Bodenbrettern; Kerbschnitzerei, markiert mit 1822.AS.(Schranz); mit einem beideitig
vorstehenden Nagel werden die Bohrstellen an jeweils zwei Bodenbrettern oder Dauben ange-

rissen; Foto: Grossinger, 1993.

5 AST, Hiltraud (2002): Schwarzau im Gebirge. Der Markt — die Téler — die Hofe. Zeitreise durch eine
historische Landschaft. Druck: Joh. Walch Gmbh & Co KG. Druckerei Augsburg. S. 24 ff.
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Abbildung 38

Lehre zum Anzeichnen der Dubelltcher. L/B: 12/3,5 cm; vom Rodenbauer, Klostertal 11;
Foto: Grossinger, 1993.
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Abbildung 39

Dauben-Model mit Tolleinteilung, festgelegter Kriimmung und definiertem StoRwinkel, 33 cm
lang; vom Oswaldbauer Rudolf Lammer aus Krieglach in der Steiermark;
Foto: Grossinger, 1993.
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Abbildung 40

Drei Daubenbodel, mittleres Stiick mit Zollbeschriftung fir Durchmesser; gebracht von Leo Paul
Schweinsteiger, Weissenbach 144; Foto: Grossinger, 1993.

Material - Hauptmasse
Zeichnung - Pholo X 44

Abbildung 41

Binderzirkel mit geschmiedeten Spitzen, von Karl Bosch, Gutenstein; Foto: Grossinger, 1993.
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Abbildung 42
Binderzirkel aus der Buckligen Welt; Foto: Grossinger, 1993.

SR Materiol - Houpimosse

Leichnung  Phola

Abbildung 43

Buttenstuhl. Model zum einlegen der Dauben; vom Kotbauern; Foto: Grossinger, 1993.
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Werkzeuge und Hilfsgerate

Binderdechsel

Abbildung 44

Binderdechsel zum Glatten der Dauben auf der Innenseite.

: 11014

Schaber mit Griff aus Buchenholz, 35 cm lang, 10 cm breit; vom Prinzip her handelt es
sich um ein Reifmesser, jedoch bloR an einem einzigen Griff montiert; von Franz
Hornung, Klostertal 18, vulgo Lindner; Foto: Grossinger, 1993.

Abbildung 45
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Material - Houptmasse
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Abbildung 46
Knupfl, Schlégel aus Holz; vom Stickler, Lanzing; Foto: Grossinger, 1993; Skizze: KLEIN, 2010.

Abbildung 47

Froschhobel/Bodensage mit 3 Eisenzacken, Kérper (31 cm lang) und Schild (23 cm breit) aus
Ahornholz geschnitzt (KLEIN, 2010); das Schild dient als Anschlag am Ende der Dauben. Die
Eisenzacken reilRen 3 cm darunter eine Nut; Foto: Grossinger, 1993.
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Abbildung 48

Froschhobel/Bodensage mit 3 Eisenzacken, Kérper (18 cm lang) und Schild (15 cm breit) aus
Ahornholz (KLEIN, 2010). Mit Tintenstift bezeichnet: ,,den 10. May 1889%; von Karl Posch,
Gutenstein. Die in bauerlichen Werkstatten vorhandenen, selbst erzeugten Froschhobel waren
nicht verstellbar; die groRe Zahl kleiner und grofRer Froschhobel war nétig fur die Vielfalt von
Gebinden die hier hergestellt wurden; Foto: Grossinger, 1993.
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Abbildung 49

Froschhobel; auch Kimmhobel oder Nuthobel, verstellbar, mit 3 Spindeln; von einem
unbekannten Museumsgast aus Oberdsterreich im Museum hinterlegt; Foto: Pfenning, 2008.
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Abbildung 50

Nuthobel fr Binder, verstellbar, drei Holzschrauben; vom Ségewerk Haas, Oberpiesting.
Verstellbare Hobel gewerblicher Herkunft wollten oder konnten sich die bauerlichen Binder
selten leisten. Foto: Grossinger, 1993.

Binderhobel zur Bearbeitung der Innenseite von Gebinden; L/B/H: 25/5,8/14 cm, aus Birkenholz
(KLEIN, 2010); laut dem Verwender und Besitzer Karl Posch, Gutenstein, auch fir den Wasser -
und Kampradbau verwendet; Foto: Grossinger, 1993.

Abbildung 51
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Abbildung 52

Daubenhobel (Putzhobel) aus Hainbuchenholz (KLEIN, 2010); L/B/H: 22/5,5/12,3 cm; von Leo
Schweinsteiger, Weissenbach 144; Foto: Grossinger, 1993.

Material - Houptmasse
Zeichnung - Photo

Abbildung 53

Rauhbank oder Stof3bank zum Hobeln der Gerung bei den Dauben; bezeichnet mit der
Jahreszahl 1805; von Peter Krumbdéck, Klostertal; Foto. Grossinger, 1993.
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Abbildung 54

StoflRhobel von unten gesehen; Kantholz, wurmstichig, dat. 1888, Kerbschnitzerei JM Josef

Mayrhofer (Erstbesitz aus St. Corona/Schopfl), aus dem Nachlal? von Leopold Fuchs, Holzhauer

und Bastler in St. Corona; Foto: Grossinger, 1993.

"=1534

Abbildung 55

Grundhobel mit Verzierungen, von oben gesehen; Foto: Grossinger, 1993.
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Materiel « Haupimasse
Zeichnung - Photo

Abbildung 56

Gerat zum Biegen von Holzreifen fir Binder, Eisenverstadrkung; vom Kotbauer, Klostertal,
Gutenstein; Foto: Grossinger, 1993.

Abbildung 57

9 Holzreifen zum Binden von Bottichen und kleineren Gebinden; keine neuen Reifen, alle schon
verwendet; Foto: Grossinger. 1993.
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Das Gerat zum Biegen der Holzreifen (Abb. 56) in Verwendung; Arbeitsgerat fiir zwei Personen.
Uber ein abgerundetes Brett mit Stiel wird ein Holzreifen (Abb. 57) fiir Gebinde gebogen; dazu
wird ein halbiertes Fichtenstangel wird eingeweicht und Giber die Form gebogen; Foto: Willy Ast.

Abbildung 59

Kalmus zum Abdichten von Gebinden; Biindel 66 cm lang und 6 cm Durchmesser; von Herrn
Kdberl, Pernitz; Foto: Grossinger, 1993.
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Abbildung 60

Schlegel aus Buchenholz, 19,5 cm lang, Kopfdurchmesser 6 cm; Foto: Grossinger, 1993.

Abbildung 61

Hammer/Schlegel aus Buchenholz (KLEIN, 2010). MaRe Kopf: 6x6x22 cm, Stiellange 15,5 cm;
Foto: Grossinger, 1993.
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Abbildung 62

Triebl aus Weissdornholz (KLEIN, 2010); zum Auftreiben hdlzener Reifen; es entspricht dem
Vorschlageisen fir Eisenreifen; Foto: Grossinger, 1993.

Mol - Houplmoswe

Zowchoung - Pholo

Abbildung 63

Schraubzwinge; mit solchen werden drei Dauben an einem Reifen befestigt und so eine Form fir
grofRe Bottiche improvisiert; Foto: Grossinger, 1993.
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Abbildung 64

Fasszug; die Seilschlinge wird um die Dauben gelegt, um das Holz zu biegen. Mit Hilfe
der Schraubenspindel spannt man das Seil nach Belieben. Dabei muss im Innern des Gebindes
ein Feuer gemacht werden, um das Holz biegsam zu machen.

Abbildung 65

Der Fasshinder; zeitgendssiche Darstellung einer Binderwerkstatt aus dem frithen 19 Jh.
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Fassverschliisse

Stoppeln

Vorgefertigte Stoppeln, Spunde, fir die Kellerwirtschaft wurden im Hof Miesenbach 83,
,Beim Schonthaler auf der Hoh™* hergestellt Dort soll angeblich nur mehr so diinnes Holz
gestanden sein.

Uber feste Fassverschliisse aus Holz gibt das Handbuch der Kellerwirtschaft (ARTHOLD,
1950°) Auskunft.

a) Lagerspund: dieser soll aus dichtem, hartem Holz sein (Eiche, Robinie, Zwetschke),
vollkommen rund, in die Spund6éffnung passen und so lange sein, dass er noch geniigend
herausschaut.

b) Transportspund: dieser wird aus weichem Holz hergestellt und quer zur Faser
herausgeschnitten. Er hat die Lange der Fassdaubenstarke und darf nicht herausstehen, da er
sonst beim Rollen des Fasses heraus gestof3en wiirde.

c) Fasszapfen: dieser ist ein langlicher konischer Zapfen.

Laut der Kalten- Maut - Ordnung bei den Linien (AST, 2011 nach CODEX AUSTRIACUS)
wurde beispielsweise an der Linie, der dufleren Befestigung der Stadt Wien, Maut ,,...Von
einem Wagen Zapfen...“ einghoben.

Pippen

In der Viechtau bei Gmunden wurden Fassverschliisse in Form von Pippen heimindustriell
erzeugt. Rudolf NEKOLA (1882) definiert sie als Drechslerware. Man unterschied je nach
GroRe Einser-, Zweier- und Dreierpippen. Pippen wurden aus Eiben-, Zwetschken- und
Birnbaumholz gefertigt. Es gab auch Pippen aus Salweidenholz. Diese wurde mit einer
Korkschicht ,,geflittert”. Die fertige Ware ging durch slowakische Hausierer nach Ungarn.
Die Produktion von Pippen aus Eibenholz nahm ab, da dieses immer seltener wurde.
Eibenholz wurde deshalb nach dem Gewicht verkauft (1 kg kostete damals 24 fl.).

® ARHTOLD, Matthias (1950): Handbuch der Kellerwirtschaft
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Handel/Transport

Um 1530 werden im MAUTVERZEICHNIS WIENER NEUSTADT, folgende Abgaben fr
Binderwaren genannt (Siehe auch Josef MAYER, 1924):

., Pindtassich vom (Anm.: vom vollen) Wagen..., Putten..., Potting der groRen und
mittleren, Potting der kleinen..., Schaff..., Trettschaff von ainem (Anm.: = Morteltrog),
Wannen, Padtwannen.... . Vaf von ainem neuen..., von kleinen Vépl, ...

1567: Nennung im CODEX AUSTRIACUS (1704):
., Binder/
Holz und FaBwerck/ aus Oesterreich und Bayrn in Ungerland/ und (ber die Leuta
zuzufuhren/ und alldorten zuverkaufen/ i3t bey Verlust des BinderHolz/ FaR oder
Daufeln/ wo solches zubetretten/ neben gebihlicher Bestraffung del? jenigen/ so es
dahin bestimmt/ verbotten; wird demnach denen Waldmeistern/ und N.Oe.
Waldschaffern/ und Wald Ambt Leuthen die Auffsicht alles ernsts aufferlegt.
24. Jan. 1567.

Maximil. Il. Binder Holz und FaBwerck aul Oesterreich und Bayrn in
Ungerlandzufihren bey Straff verbotten.

Binderwaren durften also nicht nach Ungarn tber die Leitha verfiuhrt werden. Als Kontroll-

Organe dienten die (kaiserlichen) Waldmeister und no. (kaiserlichen) Waldschaffer sowie die
(privaten) Wald-Amts-Leuten im Wienerwald.

Das GEMEINER STADT WIEN MAUTVECTIGAL von 1644 berichtet tiber Maut fir folgende
Guter:

,, Eine Trag voll Butten ...2 Pf*

., Ein Botting ... 4 Kr*

TAX-BUCHL (1671): Nennung des Preises fir ,, Pindter Thannen per Stiick 37 Kr 2 6.

1674: Nennung in den CODICIS AUSTRIACI (1704) unter ,,Frauen-Mauth* (eine
Naturalabgabe):

., Von 100 Gabln, Rechen, Sengstwerben, und dergleichen................. 1 Stiick
Von einer Trag Amper, Molderl, Salz-Fassel, Senff-Fassel und dergleichen
VON JEABT SOMTEN ...ttt sttt 1 Stick
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Von 100 Hackbrettl...... ..., 1 Stiick
Von einem Schilling Besen (Anm. 30 Stick)............ocooeviiiiinni 1 Stiick
Von 100 SPIERGAITEN. .....vit it 1 Stiick*

Es ist denkbar, dass Frauen mit diesen Kleinwaren Handel trieben (AST, 2011).

,» ... Mit Kornerstibichen besteht ein starker Handel...“ (BLUMENBACH, 1835)

Zusatzliche Anmerkungen

Aus dem Corpus Juris Municipalis Viennensis (It. Hiltraud AST):

,, Fuder heif3t ein Fass mit 32 Eimer Fassung. Dreiling ein Fass mit 24 Eimer Fassung
Alle Binder sollen den Schrot des Holzes zu Fudern und zu Dreilingen an Taufeln und
Pdden gerecht herbringen, dass man nach dem nachstkinftigen Lesen Fuder und
Dreiling machen koénne, wie von alters herkommen. “

In der Viechtau bei Traunkirchen in Oberdsterreich gab es ein ,,ansehnliches Kontingent* von
Schaffelmachern (Im Jahre 1881 waren es 49 Familien mit 116 arbeitenden Mitgliedern). Sie
produzierten jahrlich 30 000 bis 40 000 Stiick (NEKOLA, 1882). Der Ringbohrer fiir das
Griffloch heil3t hier Radelnaiger, alle Dauben werden mit dem Kl6tzeisen gespalten, von
denen es gerade und krumme gibt (sieche NEKOLA, 1882, Tafel 1, Abb. 11, Abb. 12 und
Abb. 13). Der Verkauf von Schaffeln erlitt in Wien durch die Errichtung der
Hochquellenwasserleitung einen empfindlichen Riickschlag (NEKOLA, 1882).

In Rohr im Gebirge war die Binderei geradezu industrielle aufgezogen. Dies vermerkt auch
die Kirchliche Topographie Rohr von 1826: ,, Die Bewohner dieser Gegend sind ungemein
geschickt in Verfertigung verschiedener Arbeiten aus Holz, welches ihnen die umliegenden
Walder reichlich darbieten. Sie treiben mit diesen Holzwaren einen betrachtlichen Handel,
z.B. Amper, Butten, Wasserlagl. “

Die in Rohr hergestellte Gebinde waren Amperln, groRe und kleine Butten, Wasserlagin, im
Klostertal Ledererbottiche, Maischebottiche, Braukibel, grolie Bréubottiche bis auf 100
Eimer (AST, o. Dat.). Einer der groRten Bauern in Rohr, der Hof Beim Edler - heute das
einzige Sagewerk - hatte eine Binderstube fiir 20 Knechte. Hier liel} man das Holz 2 Jahre
trocknen (Mitteilung vom Nachbarn Beim Zodl).

Der Kirtag in Markt Piesting zu St. Leonhard vor der Weinernte wurde ,,Schafferlkirtag*
genannt (AST, o. Dat.).

,,In der Rossau wurden drei Jahrmdrkte abgehalten, Georgi-Markt (24.04 — 07. 05),
Hafenmarkt zu Peter und Paul und der Michaelimarkt vom 23. September bis 6. Oktober. Er
versorgte Wien mit den zur Weinlese nétigen HolzgefalRen: Bottichen, Butten, Fassern, Reifen
etc. (HOFBAUER, 1866).
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NO. Weisthimer (WINTER, 1886):
Edlitz:

,,50 ainem ein viech zu schaden geht und daruber gepfendt wiert, schickt er im aim gewifsen
poten dafs er sein viech lest, lest er sein viech nit, soll er ein...sechter walRer aufn podn
setzen, ... "

Sondergebinde: EMBEL (1803) beschreibt ein beinahe haushohes zylinderférmiges, mit
vielen Eisenreifen beschlagenes Fass in der Metall-Fabrik Fischer in St. Aegyd: ,, Zwey sehr
groRe Blasbalge, welche vom Wasser durch Triebwerke bewegt werden, fiillen dieses FaR mit
Wind an, von welchen er dann durch metallene Rohren zu den Feuerstellen geleitet wird.
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